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石膏基自流平砂浆

1 范围

本标准规定了石膏基自流平砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验万

法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于在建筑物室内用的石膏基自流平材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件 ， 仅洼日期的版本适用于本

艾件。凡是不注日期的引用艾件，真最新版本（包擂所有的修改单）适用于本艾件。

GB/T5484 石膏化学分析万法
GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T17669.3-1999 建筑石膏力学性能的测定

GB/T17669.4- 1999 建筑石膏 净浆物理性能的测定

JC/T547 陶瓷砖胶粘剂

JC/T681 行星式水泥胶砂搅拌机

JC/ T683 40mmx40mm水泥抗压夹具

JC/T724 水泥胶砂电动抗折试验机

JC/T726 水泥胶砂试模

JC/T727 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪
JC/T985 地面用水泥基自流平砂浆

JC/T2474 机械喷涂抹灰石膏

JGJ/T?0-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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