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GB/T 26379—2026

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件代替 GB/T 26379—2011 《纺织品  木浆复合水刺非织造布》。与 GB/T 26379—2011 相比，

除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

a） 更改了产品分类，将普通木浆复合水刺非织造布替换为工业用擦拭木浆复合水刺非织造布、

功能性（拒水、阻燃）木浆复合水刺非织造布替换为医用（手术衣、手术单和洁净服）木浆复合

水刺非织造布，增加了生活擦拭用木浆复合水刺非织造布（见第 4 章，2011 年版的第 4 章）；

b） 删除了普通木浆复合水刺非织造布、功能性木浆复合水刺非织造布相关技术要求，增加了工

业用擦拭木浆复合水刺非织造布、生活擦拭用木浆复合水刺非织造布及医用（手术衣、手术单

和洁净服）木浆复合水刺非织造布相关技术指标及试验方法（见 5.1、第 6 章，2011 年版的

5.1~5.2、第 6 章）；

c） 更改了外观质量要求（见 5.2，2011 年版的 5.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。  
本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会（SAC/TC 209）归口。

本文件起草单位：欣龙控股（集团）股份有限公司、赛得利（常州）纤维有限公司、浙江金三发卫生材

料科技有限公司、杭州诚品实业有限公司、福建福能南纺卫生材料有限公司、浙江金诺医用新材料科技

有限公司、苏州美森无纺科技有限公司、宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司、山东旭辉无纺布制品有

限公司、山东圣泉新材料股份有限公司、杭州杭纺科技有限公司、福建龙美医疗器械有限公司、北京苏

纳可科技有限公司、江西亚朵新材料科技有限公司、杭州旦洋无纺科技股份有限公司、浙江保舒康新材

料有限公司、嘉兴飞翔医用新材料科技有限公司、江华新材料科技（江苏）有限公司、浙江辉凯鼎瑞新材

料有限公司、珠海市瑾泓科技有限公司、浙江诚品无纺科技有限公司、绍兴文理学院、浙江省质量科学

研究院、中国产业用纺织品行业协会、中纺标检验认证股份有限公司。
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GB/T 26379—2026

纺织品　木浆复合水刺非织造布

1　范围

本文件给出了产品分类，规定了木浆复合水刺非织造布的技术要求，检验规则、标志、包装、运输和

贮存，描述了相应的试验方法。

本文件适用于木浆浆粕或木浆纸与纺织纤维为原料，经水刺复合而成，或再进行功能性整理的木

浆复合水刺非织造布。

本文件不适用于可冲散水刺非织造布。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 3920　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

GB/T 4802.2　纺织品　织物起毛起球性能的测定　第 2 部分：改型马丁代尔法

GB/T 7573　纺织品　水萃取液 pH 值的测定

GB/T 7742.1　纺织品　织物胀破性能　第 1 部分：胀破强力和胀破扩张度的测定　液压法

GB 15979—2024　一次性使用卫生用品卫生要求

GB 18401—2010　国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24120　纺织品　抗乙醇水溶液性能的测定

GB/T 24218.1　纺织品　非织造布试验方法　第 1 部分：单位面积质量的测定

GB/T 24218.2　纺织品　非织造布试验方法　第 2 部分：厚度的测定

GB/T 24218.3　纺织品　非织造布试验方法　第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 24218.6　纺织品　非织造布试验方法　第 6 部分：吸收性的测定

GB/T 24218.16　纺织品　非织造布试验方法　第 16 部分：抗渗水性的测定（静水压法）

FZ/T 01153　非织造布　疵点的描述　术语

FZ/T 01182　纺织品　可迁移性荧光增白剂的定性分析

FZ/T 64056—2015　洁净室用擦拭布

YY/T 0506.1—2023　医用手术单、手术衣和洁净服　第 1 部分：通用要求

YY/T 0506.5　病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服　第 5 部分：阻干态微生物穿透

试验方法

YY/T 0506.6　病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服　第 6 部分：阻湿态微生物穿透

试验方法

3　术语和定义

FZ/T 01153 界定的术语和定义适用于本文件。
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