
ICS77.120.30
H65

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T815—2012

铜及铜合金力学性能和工艺
性能试样的制备方法

Preparationmethodoftestpiecesformechanicalandtechnological
propertiesofcopperandcopperalloys

2012-11-07发布 2013-03-01实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准负责起草单位:浙江方圆检测集团股份有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司。
本标准参加起草单位:浙江耐乐铜业有限公司。
本标准主要起草人:骆群、丁勇、范志荣、傅俊磊、方军、王艳杰、郑晓飞、孙军。
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铜及铜合金力学性能和工艺
性能试样的制备方法

1 范围

本标准规定了铜及铜合金加工产品、铸造产品力学性能和工艺性能试验用试样的制备方法。
本标准适用于铜及铜合金加工产品、铸造产品力学性能和工艺性能试验用试样的制备方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

YS/T668 铜及铜合金理化检测取样方法

3 术语和定义

GB/T228.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
试料 sample
为制备一个或几个试样,从抽样产品中切取的足够量的用于制取样坯或试样的材料。

3.2
样坯 roughspecimen
为制备试样,经过机械处理或所需热处理后的试料。

3.3
试样 testpieces
经机加工或未经机加工后,具有合格尺寸且能满足试验要求的样坯。

4 符号和说明

本标准使用的符号和相应的说明见表1。

表1 符号和说明

符号 单位 说  明

B mm 矩形、弧形试样夹持端宽度

b0 mm 矩形试样平行长度的原始宽度

a0 mm 矩形试样原始厚度

1

YS/T815—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130508085112
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     17
     21
     20
     21
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





