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前　　言

　　本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院。

本标准主要起草人：丁华，姜英，罗陨飞，史士东。

Ⅰ

犌犅／犜２３８１０—２００９



直接液化用原料煤技术条件

１　范围

本标准规定了直接液化用原料煤的类别、技术要求、测定方法和检验验收依据。

本标准适用于直接液化用原料煤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１１　煤中全水分的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１１—２００７，ＩＳＯ５８９：２００３，Ｈａｒｄｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｎ

ｏｆｔｏｔａｌｍｏｉｓｔｕｒｅ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｈａｒｄ

ｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｍｏｉｓｔｕｒｅｉｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌａｎａｌｙｓｉｓｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｂｙｄｒｙｉｎｇｉｎｎｉｔｒｏｇｅｎ，ＩＳＯ１１７１：

１９９７，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｈ，ＩＳＯ５６２：１９９８，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｖｏｌａｔｉｌｅｍａｔｔｅｒ，ＮＥＱ）

ＧＢ４７４　煤样的制备方法（ＧＢ４７４—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌｓａｍ

ｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ４７５　商品煤样人工采取方法（ＧＢ４７５—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌ

ｓａｍｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７６　煤中碳和氢的测定方法（ＧＢ／Ｔ４７６—２００８，ＩＳＯ６２５Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａ

ｔｉｏｎｏｆｃａｒｂｏｎａｎｄｈｙｄｒｏｇｅｎ—Ｌｉｅｂｉｇｍｅｔｈｏｄ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２５６５　煤的可磨性指数测定方法（哈德格罗夫法）（ＧＢ／Ｔ２５６５—１９９８，ｎｅｑＩＳＯ５０７４：１９８０）

ＧＢ／Ｔ５７５１　中国煤炭分类

ＧＢ／Ｔ６９４８　煤的镜质体反射率显微镜测定方法（ＧＢ／Ｔ６９４８—２００８，ＩＳＯ７４０４５：１９９４，Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒｔｈｅｐｅｔｒｏｇｒａｐｈｉｃａｎａｌｙｓｉｓｏｆｂｉｔｕｍｉｎｏｕｓｃｏａｌａｎｄａｎｔｈｒａｃｉｔｅ—Ｐａｒｔ５：Ｍｅｔｈｏｄｏｆｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇｍｉｃｒｏ

ｓｃｏｐｉｃａｌｌｙｔｈｅｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｏｆｖｉｔｒｉｎｉｔｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８８９９　煤的显微组分组和矿物测定方法（ＧＢ／Ｔ８８９９—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ７４０４３：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１８６６６　商品煤质量抽查和验收方法

ＧＢ／Ｔ１９４９４．１　煤炭机械化采样　第１部分：采样方法（ＧＢ／Ｔ１９４９４．１—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９２：２００１Ｈａｒｄｃｏａｌ

ａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍ ｍｏｖｉｎｇｓｔｒｅａｍｓ，ＩＳＯ１３９０９３：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ３：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍｓｔａｔｉｏｎａｒｙｌｏｔｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９４９４．２　煤炭机械化采样　第２部分：煤样的制备（ＧＢ／Ｔ１９４９４．２—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：

２００１Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９４：２００１Ｈａｒｄ

ｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ４：Ｃｏａｌ—Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｓ，ＮＥＱ）

３　类别

褐煤，烟煤中的长焰煤、不黏煤、弱黏煤及气煤。煤炭类别按ＧＢ／Ｔ５７５１确定。
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