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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准由深圳市俊豪塑料制品有限公司、深圳市万达杰塑料制品有限公司、深圳市正旺塑胶制品有

限公司、深圳市佳发塑料制品有限公司、浙江华发生态科技有限公司、轻工业塑料加工应用研究所、宁波

天安生物材料有限公司、武汉华丽环保科技有限公司、福建百事达生物材料公司、比澳格（南京）环保材

料有限公司、深圳市中京科林环境材料有限公司、惠州俊豪塑料发展有限公司、广东上九生物降解塑料

有限公司、河北昭和生态科技有限公司、上海林达塑胶化工有限公司、四川琢新生物材料研究有限公司、

国家塑料制品质量监督检验中心（北京）起草。

本标准主要起草人：翁云宣、陈家琪、陈倩、李字义、苏俊铭、魏文昌、张坚洪、郑洪标、沈华峰。
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塑 料 购 物 袋

１　范围

本标准规定了塑料购物袋的定义和术语、要求、试验方法、检验规则及包装、包装标志、运输、贮存。

本标准适用于以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋。

本标准也适用于塑料与其他材料复合的购物袋。

本标准不适用于仅以包装使用且不以携提为目的塑料袋，包括塑料连卷袋（也称撕裂袋或点断

袋）等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５００９．６０　食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．６７　食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．１５６—２００３　食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜和薄片厚度测定　机械测量法（ｉｄｔＩＳＯ４５９３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６６７３—２００１　塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定（ｉｄｔＩＳＯ４５９２：１９９２）

ＧＢ／Ｔ９６３９—１９８８　塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法　自由落镖法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ７７６５：

１９８５）

ＧＢ／Ｔ２０１９７—２００６　降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求

ＧＢ２１６６０　塑料购物袋环保、安全和标识通用技术要求

ＱＢ／Ｔ２３５８—１９９８　塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

塑料购物袋　狆犾犪狊狋犻犮狊犺狅狆狆犻狀犵犫犪犵狊

以树脂为主要原料制得的，在销售、服务等场所用于盛装及携提商品的袋制品。

３．２

降解塑料购物袋　犱犲犵狉犪犱犪犫犾犲狆犾犪狊狋犻犮狊犺狅狆狆犻狀犵犫犪犵狊

在自然界如土壤和／或沙土等条件下，和／或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培

养液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解变成二氧化碳（ＣＯ２）和／或甲烷（ＣＨ４）、

水（Ｈ２Ｏ）及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的塑料购物袋。

３．３

淀粉基塑料购物袋　狊狋犪狉犮犺犲犱犫犪狊犲犱狆犾犪狊狋犻犮狊犺狅狆狆犻狀犵犫犪犵狊

添加了淀粉原料制得的塑料购物袋，且淀粉含量不小于１５％。
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