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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T22800—2009《星级旅游饭店用纺织品》,本文件与GB/T22800—2009相比,除

结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———产品分类由原来的三类产品调整为四类产品,并修订了其名称(见第4章,2009年版的4.1);
———更改了卫浴巾类系列产品中质量偏差率优等品的要求(见表1,2009年版的表1);
———增加了卫浴巾类系列产品中对最小尺寸低于35cm的产品不考核断裂强力(见表1);
———更改了卫浴巾类系列产品中脱毛率的要求(见表1,2009年版的表1);
———增加了卫浴巾类系列产品中对毛圈钩拉力的要求(见表1);
———更改了客房床上用品系列产品中填充物质量偏差率合格品的要求(见表2,2009年版的表2);
———更改了客房床上用品系列产品中水洗尺寸变化率的要求(见表2,2009年版的表2);
———更改了客房床上用品系列产品中对起球性能的要求(见表2,2009年版的表2);
———更改了餐饮与会议用布艺类系列产品中断裂强力的要求(见表3,2009年版的表3);
———更改了餐饮与会议用布艺类系列产品中水洗尺寸变化率的要求(见表3,2009年版的表3);
———增加了窗帘系列产品内在质量和外观质量的要求(见表4和表6);
———更改了卫浴巾类系列产品外观质量对线状疵点、条状疵点的要求(见表5,2009年版的表4);
———更改了卫浴巾类系列产品外观质量对缝制质量线头的要求(见表5,2009年版的表4);
———增加了客房床上用品系列产品、餐饮与会议用布艺类系列产品、窗帘产品外观质量中对填充物

均匀程度的要求(见表6);
———增加了客房床上用品系列产品、餐饮与会议用布艺类系列产品、窗帘产品外观质量中对缝纫质

量的要求(见表6)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会提出。
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本文件起草单位:江苏康乃馨纺织科技有限公司、江苏斯得福纺织股份有限公司、东隆家纺股份有

限公司、吉祥三宝高科纺织有限公司、福建佳丽斯家纺有限公司、河北三利毛纺有限公司、南通斯得福电

子商务有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院。
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旅游饭店用纺织品

1 范围

本文件规定了旅游饭店用纺织品的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、判定规则、标志、包
装、运输和贮存。

本文件适用于旅游饭店用纺织品的品质鉴定。
本文件不适用于一次性产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T22798—2019 毛巾产品脱毛测试方法

GB/T22799—2019 毛巾产品吸水性测试方法

GB/T24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识
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