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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４０２１—１９９２《马来松香》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４０２１—１９９２相比主要变化如下：

———增加了第３章“术语和定义”；

———增加了“５．１　外观的测定（适用于１０３马来松香）”；

———增加了“６．１　检验分类”；

———在标志中具体化了批号的标识方法，使得产品具有可溯源性。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准负责起草单位：南京林业大学。

本标准主要起草人：罗金岳、曾韬、倪传根。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４０２１—１９９２。
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犌犅／犜１４０２１—２００９



马　来　松　香

１　范围

本标准规定了马来松香的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由脂松香与马来酸酐（顺丁烯二酸酐）起加成反应所制得的马来松香。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ８１４６　松香试验方法

ＬＹ／Ｔ１１４５　松香包装桶

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

马来松香　犿犪犾犲犪狋犲犱狉狅狊犻狀

脂松香中部分树脂酸与马来酸酐（顺丁烯二酸酐）起狄尔斯阿尔德（ＤｉｅｌｓＡｌｄｅｒ）反应所得的产物。

马来松香是一种无定形，透明的固体树脂。其中加合物的分子式、相对分子质量和结构式如下：

分子式：Ｃ２４Ｈ３２Ｏ５；

相对分子质量：４００．５２（按２００１年国际相对原子质量）；

结构式：

４　技术要求

产品规格的各项指标要求见表１。

表１　马来松香技术指标

项　　目
指　　标

１１５马来松香ａ １０３马来松香ｂ

外观 透明固体

颜色
色泽 红棕 黄红

不深于“中国松香颜色分级标准” — 五级
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犌犅／犜１４０２１—２００９




