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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T34219—2017《耐火材料 常温抗拉强度试验方法》,与GB/T34219—2017相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了卡具的要求,删除了楔形夹持试验夹具及对应示意图,并增加了粘接卡具要求及对应示

意图(见5.2,2017年版的5.2);

b) 增加了粘接材料的要求(见5.5);

c) 增加了对试样表面平整度的规定(见6.2);

d) 更改了不定形耐火材料制样标准(见6.3,2017年版的6.3);

e) 增加了试样烘干后的处理要求(见6.4);

f) 增加了“方法2———粘接试样拉伸试验法”(见7.2);

g) 更改了试验报告(见第9章,2017年版的第9章)。
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耐火材料 常温抗拉强度试验方法

1 范围

本文件规定了耐火材料常温抗拉强度试验方法的原理、设备及材料、试样、试验步骤、结果计算及试

验报告。
本文件适用于致密定形耐火制品和致密不定形耐火材料常温抗拉强度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4513.5 不定形耐火材料 第5部分:试样制备和预处理

GB/T7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T18930 耐火材料术语

3 术语和定义

GB/T18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

常温抗拉强度 tensilestrengthatroomtemperature
在常温下,以恒定的速率对试样进行拉伸,试样发生破坏时单位面积上所能承受的极限拉力。
[来源:GB/T18930—2020,2.5.78]

4 原理

在常温条件下,以恒定的速率对耐火材料试样施加载荷直至破坏,测量试样在被破坏时单位面积上

所能承受的最大载荷。

5 设备及材料

5.1 拉力试验机

示值误差±2%以内,能以恒定的加荷速率加载,测量的断裂载荷在量程的有效范围内。

5.2 卡具

5.2.1 夹持卡具:通常由铸铁等材料制成,确保试样在试验中除重力和夹持力外,只承受轴向拉力,可
采用直接夹持试验卡具(见图1)。
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