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前　　言

　　本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２３）提出并归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心、北京中交华安科

技有限公司。

本标准主要起草人：苏文英、王玮、王蕊、李丹、马骏、张帆。
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道路交通标志板及支撑件

１　范围

本标准规定了道路交通标志板及支撑件的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于我国各级道路上的交通标志。机场、港口、铁路、厂矿、住宅区等处设置的交通标志可

参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１６　铆钉技术条件

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差（ＧＢ／Ｔ７０８—２００６，ＩＳＯ１６１６２：２０００，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８６９　沉头铆钉

ＧＢ／Ｔ１０４０．１　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６，ＩＳＯ５２７１：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４４６　纤维增强塑料性能试验方法总则

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ２５１８　连续热镀锌钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ２６５１　焊接接头拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２６５１—２００８，ＩＳＯ４１３６：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ２８９３　安全色（ＧＢ２８９３—２００１，ＩＳＯ３８６４：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３２５０　铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法

ＧＢ／Ｔ３６８１　塑料大气暴露试验方法（ＧＢ／Ｔ３６８１—２０００，ｎｅｑＩＳＯ８７７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３８８０．２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第２部分：力学性能

ＧＢ／Ｔ３８８０．３　一般工业用铝及铝合金板、带材　第３部分：尺寸偏差

ＧＢ５７６８．２　道路交通标志和标线　第２部分：道路交通标志

ＧＢ／Ｔ６８９２　一般工业用铝及铝合金挤压型材

ＧＢ／Ｔ８１６２　结构用无缝钢管（ＧＢ／Ｔ８１６２—２００８，ＥＮ１０２９７１：２００３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１２５３　碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带（ＧＢ／Ｔ１１２５３—２００７，ＩＳＯ４９９７：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３２１７．７　凹版塑料油墨检验方法　附着牢度检验

ＧＢ／Ｔ１３７９３　直缝电焊钢管

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１８２２６　高速公路交通工程钢构件防腐技术条件（ＧＢ／Ｔ１８２２６—２０００，ｎｅｑＡＳＴＭ Ａ４２８：

１９９５）
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