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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１４９８８—１９９４《磁滞合金冷轧带》、ＧＢ／Ｔ１４９９０—１９９４《!钴钼磁滞合金热轧（或

锻）棒材》两项标准的整合修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４９８８—１９９４《磁滞合金冷轧带》、ＧＢ／Ｔ１４９９０—１９９４《!钴钼磁滞合金热轧（或

锻）棒材》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４９８８—１９９４、ＧＢ／Ｔ１４９９０—１９９４相比主要变化如下：

———将标准名称修改为《磁滞合金》；

———增加了“规范性引用文件”和“订货内容”章节；

———将铁钴钒系列合金化学成分中Ｓｉ、Ｍｎ含量由原来的≤０．７％调整为≤０．５％；

———冶炼方法改为生产厂自选；

———冷轧带材的厚度偏差，由负偏差改为正负偏差，并对偏差值作适当的调整；

———磁滞参数的单位由厘米·克·秒制改为国际单位制后，磁滞参数的计算公式也作了相应改变；

———附录Ｃ增加了居里温度。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：陕西精密合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：张爱玲、刘玉书、刘宝石。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４９８８—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１４９９０—１９９４。
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磁　滞　合　金

１　范围

本标准规定了磁滞合金的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

本标准适用于制作磁滞电动机转子及磁滞制动器用的铁钴钒系列２Ｊ７、２Ｊ９、２Ｊ１０、２Ｊ１１、２Ｊ１２，铁钴

镍钒２Ｊ４，铁锰镍２Ｊ５３磁滞合金冷轧带材，铁钴钼系列２Ｊ２１、２Ｊ２３、２Ｊ２５、２Ｊ２７磁滞合金热锻轧材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二铵替比林甲烷磷钼酸重量法

ＧＢ／Ｔ２２３．４　合金钢　锰含量的测定　电位滴定或可视滴定法

ＧＢ／Ｔ２２３．５　钢铁及合金化学分析方法　还原型硅钼酸盐光度法测定溶硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．１３　钢铁及合金化学分析方法　硫酸亚铁铵容量法测定钒含量

ＧＢ／Ｔ２２３．１４　钢铁及合金化学分析方法　钽试剂萃取光度测定钒含量

ＧＢ／Ｔ２２３．２０　钢铁及合金化学分析方法　电位滴定法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二酮肟分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２５　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟重量法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金　钼含量的测定　硫氰酸盐分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２８　钢铁及合金化学分析方法　α安息香肟重量法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．４３　钢铁及合金　钨含量的测定　重量法和分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金　硫含量的测定　次甲基蓝光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　钢铁及合金　硫含量的测定　重量法

ＧＢ／Ｔ３６５７　软磁合金直流磁性能测量方法

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２３　钢铁　总碳硫含量的测定　高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

ＹＢ／Ｔ５２４２　精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定

３　订货内容

按本标准订货的合同或订单应包括下列内容：

ａ）　标准编号；

ｂ）　合金牌号；

ｃ）　交货重量；

ｄ）　尺寸；

ｅ）　交货状态；

ｆ）　特殊要求。
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