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前  言

  GB/T19277《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方

法》分为以下部分:
———第1部分:通用方法;
———第2部分:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量。
本部分为GB/T19277的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO14855-2:2007《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测

定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放

量》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T19277.1—2011受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的

二氧化碳的方法 第1部分:通用方法(ISO14855-1:2005,IDT)。
本部分由全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会(SAC/TC380)归口。
本部分起草单位:苏州汉丰新材料有限公司、北京工商大学轻工业塑料加工应用研究所、深圳市万

达杰塑料制品有限公司、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)。
本部分主要起草人:靳玉娟、姜凯、黄祥秋、陈明兴、魏文昌、李字义。

Ⅰ

GB/T19277.2—2013/ISO14855-2:2007



引  言

  废旧塑料管理在全世界范围内是一个严重的问题。塑料回收技术包括材料回收(机械回收、化学或

粗料回收、生物或有机回收)和能源回收(热能、蒸汽能或电能作为化石燃料和其他燃料资源的替代品)。
生物分解塑料的使用是一种有价值的可进行回收的选择(生物或有机回收)。

一些测量塑料最终需氧/厌氧生物分解能力的国际标准已经公开发布。特别是,ISO14855-1通过

使用连续红外分析、气相色谱或滴定等方法测定二氧化碳释放量,是一种通用的测试方法。ISO14855-
1:2005已被等同采用为我国标准GB/T19277.1—2011。与GB/T19277.1—2011相比,本部分中使

用的堆肥接种物与试验样品的比例为1∶10。为了确保堆肥接种物的活性,向接种物中混入惰性材料,
以便使混合物具有与土壤相同的质地。通过二氧化碳吸收装置来测定实验容器释放的二氧化碳含量,
然后对吸收剂做重量分析。ISO14855采用封闭系统收集释放的二氧化碳,可通过同位素标定方法来

研究获取有用信息,包括共聚物分子结构分解的方式等。
警告:废水、活性污泥、土壤和堆肥中可能含有潜在致病菌,因此,处理时应采取适当的防护措施。

处理毒性试验化合物或性质未知的化合物时须特别小心。
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受控堆肥条件下材料最终需氧生物
分解能力的测定 采用测定释放的
二氧化碳的方法 第2部分:用重量
分析法测定实验室条件下二氧化碳的

释放量

1 范围

GB/T19277的本部分规定了一种测试方法,用于将材料在受控堆肥化条件下,通过测定其排放的

二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力。这种方法通过调节堆肥容器中的湿度、需氧浓度和温度

等条件,达到最佳的生物分解速率。

本部分适用于以下材料:

———天然和/或合成聚合物,共聚物及它们的混合物;
———含有如增塑剂、颜料等添加物的塑料;

———水溶性聚合物;

———在实验条件下,不会抑制接种物中微生物活性的材料。

如果试验材料对接种物中微生物有抑制作用,可以使用其他类型的腐熟堆肥或预曝置堆肥。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO5663 水质 凯氏定氮法 硒矿化作用法(Waterquality—DeterminationofKjeldahlnitro-
gen—Methodaftermineralizationwithselenium)

ISO8245 水质 总有机碳(TOC)和溶解有机碳(DOC)的测定指南(Waterquality—Guidelines

forthedeterminationoftotalorganiccarbon(TOC)anddissolvedorganiccarbon(DOC))

ISO11721-1 纺织品 纤维素纺织品耐微生物性的测定 土埋试验 第1部分:防腐处理的评定

(Textiles—Determinationofresistanceofcellulose-containingtextilestomicro-organisms—Soilburial

test—Part1:Assessmentofrot-retardantfinishing)

ISO14855-1 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 测定释放的二氧化碳的方法

 第1部分:通用方法(Determinationoftheultimateaerobicbiodegradabilityofplasticmaterials

undercontrolledcompostingconditions—Methodbyanalysisofevolvedcarbondioxide—Part1:Gen-
eralmethod)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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