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%涂布纸和纸板
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涂布美术印刷纸&铜版纸'()
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轻量涂布纸()
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!

涂布白板纸()
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%涂布纸和纸板
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涂布箱纸板(*

本部分为
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!
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的第
'

部分*

本部分由中国轻工业联合会提出*

本部分由全国造纸工业标准化技术委员会&
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'归口*

本部分起草单位#中华人民共和国广东出入境检验检疫局+昌乐世纪阳光纸业有限公司+宁波海山

纸业有限公司+中国制浆造纸研究院*

本部分主要起草人#郭仁宏+周颖红+王东兴+盛永忠+张增国+陈海林*

本部分由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释*
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涂布纸和纸板
!

涂布箱纸板
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的本部分规定了涂布箱纸板的分类+要求+试验方法+检验规则和标志+包装+运输+

贮存*

本部分适用于面层以漂白木浆为主+底层以未漂白硫酸盐木浆为主"经单面涂布而制成的涂布箱纸

板*该产品主要用于瓦楞纸板+硬质纤维板或,纸板盒-等产品的表层材料*
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过
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的本部分的引用而成为本部分的条款*凡是注日期的引用文

件"其随后所有的修改单&不包括勘误的内容'或修订版均不适用于本部分"然而"鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本*凡是不注日期的引用文件"其最新版本适用于本

部分*
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纸和纸板
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试样的采取及试样纵横向+正反面的测定&
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纸和纸板尺寸及偏斜度的测定
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纸和纸板定量的测定&
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纸和纸板厚度的测定&
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纸和纸板平滑度的测定&别克法'&
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纸和纸板
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耐折度的测定&
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纸+纸板和纸浆
!

分析试样水分的测定&
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纸板
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耐破度的测定&
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纸和纸板吸水性的测定
!

可勃法&
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纸和纸板
!

尘埃度的测定
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纸和纸板环压强度的测定&
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计数抽样检验程序
!

第
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部分#按接收质量限&
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'检索的逐批检验抽样计划
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纸+纸板和纸浆亮度&白度'的测定
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纸和纸板
!

颜色的测定&漫反射法'
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纸和纸板
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镜面光泽度的测定&
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纸张的包装和标志
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纸+纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件&

!"

!

#$%;&7

$

)%%)

"

4

5

6/,0$+;

#

$77%

'

!"

!

#$)%&)

!

纸和纸板
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印刷光泽度印样的制备
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纸和纸板油墨吸收性的测定法
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粗糙度的测定&空气泄漏法'
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本特生法和印刷表面法&
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印刷表面强度的测定&
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