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前　　言

　　本标准由全国木材标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：广东省林业科学研究院、北京诚信锦林装饰材料有限公司。

本标准主要起草人：蒋明亮、苏海涛、金重为、方务新、林兴付、马守华。
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防腐木材产品标识

１　范围

本标准规定了水载型及有机溶剂型防腐剂处理材的产品标识，不包括木材防腐油处理材的标识。

本标准适用于国内防腐木材的生产、销售、施工、使用及质量监督。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０１９　木材防腐术语

ＬＹ／Ｔ１６３５　木材防腐剂

ＬＹ／Ｔ１６３６　防腐木材的使用分类和要求

ＳＢ／Ｔ１０３８３　商用木材及其制品标志

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０１９中确立的术语和定义适用于本标准。

４　防腐木材产品标识内容

４．１　生产厂家编号或商标

在生产厂家编号实施前，可使用汉字商标、英文商标替代生产厂家编号。

４．２　所使用的防腐剂

标注防腐剂的简称，常用防腐剂对应的简称如下：

铜铬砷：ＣＣＡＣ；

烷基铵化合物：ＡＡＣ；

二癸基二甲基氯化铵：ＤＤＡＣ；

十二烷基苄基二甲基氯化铵：ＢＡＣ；

硼化合物：Ｂ；

季铵铜：ＡＣＱ１、ＡＣＱ２、ＡＣＱ３、ＡＣＱ４；

铜唑：ＣｕＡｚ１、ＣｕＡｚ２；

酸性铬酸铜：ＡＣＣ；

柠檬酸铜：ＣＣ；

戊唑醇：ＴＥＢ；

丙环唑：ＰＰＺ；

环丙唑醇：ＣＹＰ；

百菌清：ＣＴＬ；

８羟基喹啉铜：Ｃｕ８或Ｃｕｏｘｉｎｅ；

环烷酸铜：ＣｕＮ或Ｃｕｎａｐｈｔｈｅｎａｔｅ；

氯菊酯：ＰＭＴ或ｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ；

联苯菊酯：ＢＦＴ或ｂｉｆｅｎｔｈｒｉｎ；
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