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前　　言

本标准代替ＦＺ／Ｔ９２０７１—２０００《棉精梳分离辊》。

本标准与ＦＺ／Ｔ９２０７１—２０００相比主要变化如下：

———增加分类及衬套型分离辊；

———调整了基本参数；

———提高了形位公差要求。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、如东纺织橡胶有限公司、安徽省潜山县八一纺织器材厂、经

纬纺织机械股份有限公司榆次分公司。

本标准主要起草人：赵基平、吴国轩、肖国华、陈薇芬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ９２０７１—２０００。
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犉犣／犜９２０７１—２００９



棉精梳机　分离辊

１　范围

本标准规定了棉精梳机分离辊的分类、标记、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。

本标准适用于棉精梳机分离辊（以下简称分离辊）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ１８２５４　高碳铬轴承钢

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

３　分类、标记和参数

３．１　分类

按结构分为包胶型（见图１）、衬套型（见图２）。

　　犅———橡胶层宽度；

犇———分离辊直径；

犱———分离辊芯轴轴承档直径；

犾———分离辊长度；

犛———橡胶层厚度。

图１　包胶型
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