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前　　言

　　本标准参考了日本燃气协会《燃气用不锈钢软管》标准，与其相比主要变化如下：

———采用了我国标准规定的材料；

———采用了国际单位制规定的计量单位；

———部分数据进行了圆整；

———部分材料的性能采用我国标准的规定；

———部分试验方法采用我国相关标准规定的方法。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。

本标准起草单位：宁波市圣字机械制造有限公司、大连保税区圣天兴和工贸有限公司、江苏姜堰新

高波纹管有限公司、南京航天晨光应用技术股份公司上海分公司、奉化狮山热水器部件厂、浙江东旺不

锈钢实业有限公司、杭州万全金属软管有限公司、杭州恒通波纹管有限公司。

本标准主要起草人：张康盛、薛天舒、周阳、庄惠青、凌岳松、王剑诚、潘欢钦、吴文庆、朱国贤。
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燃气用不锈钢波纹软管

１　范围

本标准规定了燃气用不锈钢波纹软管（以下简称软管）的术语和定义、规格、型式分类及型号标记、

要求、标志和标签以及包装、运输和贮存。

本标准适用于公称通径小于等于５０ｍｍ、公称压力小于等于０．１ＭＰａ的燃具、燃气表与燃气管道

连接用软管，燃具内使用的软管以及可埋式软管（以下简称可埋管）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１９６　普通螺纹　基本尺寸（直径１～６００ｍｍ）

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１２２０　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差

ＧＢ／Ｔ３０８９　不锈耐酸钢极薄壁无缝钢管

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板

ＧＢ／Ｔ３３２３　钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

ＧＢ／Ｔ４２２６　不锈钢冷加工钢棒

ＧＢ／Ｔ４２３９　不锈钢和耐热钢冷轧钢带

ＧＢ／Ｔ４４２３　铜及铜合金拉制棒

ＧＢ／Ｔ７３０６．１　５５°密封管螺纹　第１部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

ＧＢ／Ｔ７３０６．２　５５°密封管螺纹　第２部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

ＧＢ／Ｔ７３０７　５５°非密封管螺纹

ＧＢ／Ｔ１２４６９　焊接质量保证　钢熔化焊接头的要求和缺陷分级

ＧＢ／Ｔ１３５２７．２　软聚氯乙烯管（电线绝缘用）

ＧＢ／Ｔ１３８０８　铜及铜合金挤制棒

ＧＢ／Ｔ１４４３７　产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案

ＧＢ／Ｔ１４５２５—１９９３　波纹金属软管通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１６４１１—１９９６　家用燃气用具的通用试验方法

ＨＧ／Ｔ３０８９　燃油用Ｏ形橡胶密封圈胶料

ＱＢ／Ｔ３８２６　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（ＮＳＳ）法

３　术语和定义

３．１　

管坯　狋狌犫狌犾犪狉犫犾犪狀犽

供制造波纹管的有焊缝或无焊缝的不锈钢管材。
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