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塑 铝 贴 面 板

1 范围

本标准规定了塑铝贴面板(以下简称贴面板)的术语和定义、分类、规格尺寸和标记、要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件。

本标准主要适用于以粘贴形式应用的、双面厚度小于0.20mm的铝及铝合金箔(以下简称铝箔)的
室内外装饰用塑铝贴面板,不适用于幕墙及装饰幕墙用塑铝贴面板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,180780:1997,MOD)

GB/T1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(GB/T1040.1—2006,ISO527-1:1993,

IDT)

GB/T1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(GB/T1040.2—

2006,ISO527-2:1993,IDT)

GB/T1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定(GB/T1771—2007,ISO7253:1996,IDT)

GB/T2790 胶 粘 剂180°剥 离 强 度 试 验 方 法 挠 性 材 料 对 刚 性 材 料(GB/T2790—1995,

ISO8510-2:1990,IDT)

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T2918—1998,ISO291:1997,IDT)

GB/T3198 铝及铝合金箔

GB/T4957 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法(GB/T4957—2003,

ISO2360:1982,IDT)

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6739 涂膜硬度铅笔测定法(GB/T6739—2006,ISO15184:1998,IDT)

GB8076 混凝土外加剂

GB8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(GB/T9286—1998,ISO2409:1992,IDT)

GB/T9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和80°镜面光泽的测定(GB/T9754—

2007,ISO2813:1994,IDT)

GB/T9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T16259—2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T22412—2008 普通装饰用铝塑复合板
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