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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４７９５—１９９３《天然生胶术语》。

本标准和ＧＢ／Ｔ１４７９５—１９９３相比主要差异如下：

———修改了标准名称；

———对一些术语的定义进行了修改或重新定义；

———删去了不常用的术语；

———补充了一些天然橡胶行业新出现的术语；

———增加了ＩＳＯ１３８２中与天然橡胶有关的术语；

———修改和调整了标准的总体结构和编排格式；

———增加了附录Ａ和参考文献；

———对汉语拼音索引和英文索引作了修改。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ８）

归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准主要起草人：余和平、黄茂芳、陈成海、陈鹰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７９５—１９９３。
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天然橡胶　术语

１　范围

本标准规定了天然橡胶的术语。本标准适用于天然橡胶工业所使用的术语。

除非另有说明，所有术语均为名词。

２　橡胶的范畴与来源

２．１

聚合物　狆狅犾狔犿犲狉

由以一定数量的彼此连接的一类或几类原子或原子团（结构单元）多次重复为特征的分子构成的物

质。原子或原子团的数量足以赋予材料一组性能，即使在增加或去掉一个或几个结构单元的情况下，这

些性能也无明显的变化（ＩＵＰＡＣ的定义）。

注：改写ＧＢ／Ｔ９８８１—２００３，定义２５２。

２．１．１

弹性体　犲犾犪狊狋狅犿犲狉

由微弱应力引起显著形变，且在该应力消除之后能迅速回复到接近其原有尺寸和形状的高分子

材料。

［ＧＢ／Ｔ９８８１—２００３，定义１１１］

２．１．２

橡胶　狉狌犫犫犲狉

可以改性或已被改性为某种状态的弹性体，在这种状态下，它基本不溶（但能溶胀）于苯、甲基乙基

酮、乙醇甲苯共沸物等沸腾溶剂中。并且，在改性状态下，采用加热和适当加压的方式不易将其再模压

为固定的形状。

［ＧＢ／Ｔ９８８１—２００３，定义２８７］

注：改性橡胶在无稀释剂状态下，在标准室温（１８℃～２９℃）拉伸到原有长度的两倍，保持１ｍｉｎ，移去载荷后在

１ｍｉｎ内，它能回复到其原有长度的１．５倍以下。

２．１．２．１

合成橡胶　狊狔狀狋犺犲狋犻犮狉狌犫犫犲狉

通过一种或几种单体生产的橡胶。

［ＧＢ／Ｔ９８８１—２００３，定义３３４］

２．１．２．２

天然橡胶　狀犪狋狌狉犪犾狉狌犫犫犲狉

从植物源巴西三叶橡胶树（Ｈｅｖｅａｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ），以及橡胶藤或橡胶草等含胶植物采集的热固性材

料，其橡胶烃主要为顺式１，４聚异戊二烯。

注：改写ＧＢ／Ｔ９８８１—２００３，定义２１７。

２．１．２．３

野生橡胶　狑犻犾犱狉狌犫犫犲狉

凡是从巴西三叶橡胶树以外的植物中采集的橡胶统称为野生橡胶。

注１：原则上，凡是从自然界中天然存在的植物中采集的橡胶都属于天然橡胶。但是，除巴西三叶橡胶树外，其他植

物大多具有难以移栽、采集的橡胶无应用价值或产量太低等不足之处，而处于野生状态。因此，术语“天然橡
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